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Nichtrostende Edelstahlbewehrung Top12 — die Alternative zu Beschichtungen
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Rampe des Landratsamtes in Schweinfurt (a) nach Instandsetzung mit Top12, (b) vor Instandsetzung

Aktuell ersetzt die neue nichtrostende Edelstahlbewehrung ,Top12“  der geplanten Lebensdauer (i.d.R. 50 Jahre) mit Korrosionser-
— preislich lediglich Faktor 4 iiber B5S00B — erfolgreich Beschichtun-  scheinungen zu rechnen ist. (Bild 1)

gen bei Parkhausern und Tiefgaragen. In Kombination mit einem

selektiven Ansatz kann vielfach sogar kostenneutral auf eine Be- Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Fundamenten kom-
schichtung verzichtet werden. men i.d.R. als zusétzliche Malnahme chloriddichte Ober-

Kostenneutraler Ersatz von Beschichtungen bei Fundamenten unter
Pflasterbeldgen

Auch bei Systemparkhdusern gehoren gepflasterte Parkflichen
v. a. im EG mittlerweile zu den gédngigsten Ausfiihrungsvarian-
ten, um die relativ kostenintensiven und zu beschichtenden
Stahlbetonbodenplatten als Fahrbahn zu vermeiden. Unabhén-
gig von der konstruktiven Ausfiihrung werden die Lasten i.d.R.
iiber Einzel- und Streifenfundamente in den Baugrund abge-
leitet. Von PKWs eingebrachte Chloride gelangen durch den
durchléssigen Pflasterbelag auch in kritischen Konzentrationen
an die Fundamente.

Aktuelle Untersuchungen von Prof. Dauberschmidt (Hoch-
schule Miinchen) an gepflasterten Bestandstiefgaragen belegen,
dass es sowohl an den aufgehenden Bauteilen sowie an den
Fundamenten zu einer signifikanten Chloridbelastung kommt
(Beton- und Stahlbetonbau, Ausgabe 10 - 2018, S.737-745). Die
Ergebnisse belegen eindriicklich, dass in der Praxis bei unge- Bild1 Bewehrungskorrosion an einem StiitzenfuR infolge Chlorid-
schiitzten Bauteilen aufgrund der hohen Chloridbelastung vor einwirkung
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Bild2 Instandsetzung einer Rampe mit Top12

flachenschutzsysteme (OS-Systeme) oder Abdichtungen zum
Einsatz. Alternativ zu einem OS-System kann gemil§ dem neuen
DBV-Merkblatt , Parkhéduser und Tiefgaragen“ (01-2018) z.B.
auch Top12 als nichtrostende Edelstahlbewehrung selektiv an
Fundamentoberseiten und -seitenfldchen eingesetzt werden. Der
Stiitzenanschluss an das Fundament kann dann wie gewohnt
aus Stahl bzw. Stahlbeton erfolgen.

Geringste Lebenszykluskosten

Eine Kostenschétzung der Hochschule Miinchen (Vortrag von
Herrn F. Becker auf 3. Miinchner Bausymposium, 26.09.2018)
zeigt, dass die Herstellungskosten bei einem durchschnittlichen
Bewehrungsgrad fiir die Top12-Variante und der Einsatz eines
Oberflachenschutzsystems vergleichbar sind. Das heifdt, die
Herstellungskosten fiir Top12 entsprechen dem Aufwand zum
Finsatz einer Beschichtung (Material und Arbeitsaufwand).

Der Einsatz von Top12 als nichtrostende Edelstahlbewehrung
spart im Vergleich zu einer Beschichtung iiber den Betrieb wei-
tere Kosten. Ist kein OS-System vorhanden, entfallen demnach
auch alle zugehorigen Folgekosten im Betrieb, d. h. Reinigungs-,
Wartungs- und Instandsetzungskosten infolge notwendiger
Beschichtungserneuerungen.

Ergebnis: Top12 hat im Vergleich zu iiblichen Beschichtungen
die geringsten Lebenszykluskosten! Es ist ferner davon auszuge-
hen, dass die Top12-Ausfiihrungsvariante durch den Entfall von
kunstharzgebundenen Beschichtungen einen entscheidenden
Beitrag zur Verbesserung der CO,-Bilanz des gesamten Gebdu-
des leistet.

Unbeschichtete Rampen: hohe Verfiigbarkeit bei minimalen
Betriebskosten

FEin- und Ausfahrtsbereiche von Parkh&dusern und Tiefgaragen
sind die hochstfrequentierten Verkehrsflichen und prinzipiell
sehr hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Nur eine
uneingeschrinkte Nutzbarkeit dieser Bereiche gewéhrleistet
eine hohe Verfiigbarkeit der angeschlossenen Parkfldchen.

Um konventionellen Betonstahl vor hohen Chloridbelastungen
durch eingeschleppte Tausalze zu schiitzen, werden Rampen
vielfach beschichtet ausgefiihrt. Die hohen mechanischen

(Fotos: 1 Hochschule Miinchen; 2 Brauning + Partner mbB, Bamberg; 3 Steeltec AG)

Bild3 Rampe nach der Instandsetzungsmanahme mit Top12

Belastungen durch anfahrenden und abbremsenden Fahrver-
kehr fiihren bei den Rampen zu hohem Verschleiff und damit
hohen Instandhaltungsaufwendungen der Beschichtungs-
systeme. Die Folge sind ungeplant kurze Instandsetzungs-
zyklen (i.d.R. 10 - 15 Jahre), bei denen schadhafte Beschich-
tungssysteme aufwendig ausgebessert oder komplett erneuert
werden miissen.

Tiefgarage Landratsamt Schweinfurt

Beim dargestellten Referenzobjekt wurde im Zuge einer korro-
sionsbedingten Instandsetzung der Tiefgarage u.a. auch die
ca. 22 m lange Rampe erneuert. (Bild 2)

Die Tiefgarage gehort zum Gebdudekomplex des Landratsamtes
in der Schrammstrafle 1 in Schweinfurt und umfasst 142 Stell-
plitze, welche den Mitarbeitern der Behorde kostenfrei zur
Verfiigung stehen. Bei der Instandsetzungsmanahme wurde die
freibewitterte und ca. 6,70 m breite Rampe bei einem max. Ge-
fdlle von ca. 19% mittels Hochdruckwasserstrahlen abgetragen.
Bei den anschlieRend in Ortbeton hergestellten Fahrbahnplat-
ten wurden quer zur Fahrtrichtung Sollrissfugen angeordnet,
welche spater lokal iiber ein Kompressionsdichtprofil geschiitzt
wurden. (Bild 3)

Im Zuge des selektiven Ansatzes wurde Top12 in Mischbeweh-
rung zusammen mit konventionellem Betonstahl (B500B) einge-

Top12 von Steeltec AG: Betonstahl mit erhdhtem
Korrosionswiderstand

Durch einen Chromanteil von mehr als 12 % verfiigt der
Betonstahl iiber einen erhohten Korrosionswiderstand, was
die Verwendung bei chloridbelasteten Bauteilen im Spriih-
nebel- und Spritzwasserbereich ermoglicht. Top12 bietet
einen zuverldssigen Schutz vor Korrosion und kann die
Lebensdauer von Bauwerken um ein Vielfaches verlangern.
Einen ebenso sicheren Schutz vor Korrosion bietet der
Betonstahl des Herstellers im Hochbau dank seiner Bestdn-
digkeit gegen Korrosion infolge Karbonatisierung. Das
Material erfiillt alle Anforderungen der DIN 488 an einen
Betonstahl B500B und ist im Dimensionsbereich 8-28 mm
erhaltlich.
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setzt — hier lediglich in der oberen chloridbelasteten Beweh-
rungslage der Fahrbahnplatte, die untere Bewehrungslage ver-
bleibt konventionell als B500B. Durch den selektiven Einsatz
von Top12 in den ungerissenen Betonflichen konnte komplett
auf ein Beschichtungssystem verzichtet werden, vgl. Variante A2
im o. g. DBV-Merkblatt. Hohere Erstellungskosten durch Top12
(hier lediglich ca. 25 €/m2 bei insgesamt ca. 1,1 t Top12 mit

D = 8 mm) wurden durch das Entfallen einer Beschichtung
bereits bei Herstellung mehr als kompensiert.

Der Einsatz von nichtrostendem Betonstahl fiihrt zu einer war-
tungsfreien Fahrbahnoberfliche — minimale Lebenszykluskosten

sind wiederum die Folge. Zusitzlich bleibt die Zufahrt zu allen
Parkplétzen tiber die geplante Nutzungsdauer (Verfiigbarkeit)
gewidhrleistet, da Sperrungen infolge sonst iiblicher Wartungs-
arbeiten entfallen.

Bautafel: Instandsetzung Tiefgarage SchrammstraBe 1, 97421 Schweinfurt

—Anwendung Top12:  Unbeschichtete Rampe inkl. Schrammborde
— Bauherr: Landratsamt Schweinfurt
—Planer: Bréuning + Partner mbB, Bamberg

www.steelforconstruction.com

~Nachhaltiges Bauen erfordert die richtigen Baustoffe”

Gesprdch mit Prof. Dr. Dauberschmidt iiber seinen Arbeits-
schwerpunkt Dauerhaftigkeit von Parkhdusern und Tiefgaragen

Prof. Dr.-Ing.

Christoph Dauberschmidt

Institut fiir Material- und Bau-
forschung der Hochschule Miinchen
Seit 2011: Gesellschafter der
Ingenieurgesellschaft

Prof. Dauberschmidt & Vestner mbH
2006: Promotion iiber chlorid-
induzierte Korrosion an der RWTH
Aachen

Herr Prof. Dauberschmidt, einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte ist
die Dauerhaftigkeit von Parkhdusern und Tiefgaragen. Dabei
kennen Sie sowohl die wissenschaftliche Seite durch Ihre Arbeit
am Lehrstuhl der Hochschule Miinchen, als auch die planeri-
sche Seite und die Belange der Ausfiihrung durch Thr Ingenieur-
biiro. Beschreiben Sie doch einmal zu Beginn das Themenfeld
und seine Herausforderungen.

Unsere Parkhduser und Tiefgaragen sind durch Tausalze stark
belastet und dadurch in ihrer Dauerhaftigkeit eingeschrénkt.
Mit der Zeit dringen die Salze in den Beton ein und ,kon-
zentrieren sich sozusagen auf“. Wenn die Salze - und hier
besonders die Chloride - in einer bestimmten Konzentration

die Betonstahloberfldche erreichen, kann das zu einer sehr
schiddigenden Korrosion der Bewehrung fiihren, die man
chloridinduzierte Korrosion nennt.

Das klingt problematisch ...

Ist es auch. Und das Problematische hierbei ist, dass durch diese
Lochkorrosion der Querschnitt der Bewehrung stark ge-
schwicht werden kann, ohne dass dies von aullen erkennbar
wire. Ein volkswirtschaftliches Problem stellt die chlorid-
induzierte Korrosion aulerdem auch dar, weil einfach sehr
viele Bauwerke, wie Parkhaduser, Tiefgaragen, aber auch
Briicken und Tunnel davon betroffen sind.

Instandsetzungen sind da vermutlich eher teuer ...

Sehr sogar, zumal die Bauwerke wihrend der Instandsetzungs-
arbeiten ja gesperrt werden miissen — mit allen einhergehenden
Problemen, wie Stau oder Parkplatzsuche ...

Aber werden diese Bauwerke deshalb nicht beschichtet?

Ja, heute versucht man ja meistens, die Dauerhaftigkeit der
Stahlbetonkonstruktion durch Beschichtungen der Betonober-
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flache sicherzustellen. Erfahrungen zeigen aber, dass viele Be-
schichtungen eben nicht 50 Jahre funktionsfihig bleiben, son-
dern durch Verschleilf oder Rissbildung die Dauerhaftigkeit
nicht mehr sicherstellen kénnen. Auch wird eine erforderliche
- und nun auch vorgeschriebene — Wartung haufig nicht durch-
gefiihrt. Das kann dann wieder zu chloridinduzierter Korrosion
und zur Notwenigkeit mit Instandsetzungen fiihren.

Vor diesem Hintergrund beschéftige ich mich sehr intensiv,
sowohl in der Forschung wie auch als sachkundiger Planer
damit, wie man Parkh&user und Tiefgaragen moglichst dauer-
haft gestalten kann - denn auch hinsichtlich Klimadebatte ist
eine ressourcenintensive Stahlbetoninstandsetzung ja unbedingt
zu vermeiden. Und da muss man dann schon die Frage stellen,
ob die heutige Standardbauweise mit moglichst preiswerten
Beschichtungen noch zukunftsfahig ist.

Welche Moglichkeiten sehen Sie denn, Parkbauten langlebiger
zu machen?

Das ist eine wichtige Frage. Im DBV-Merkblatt Parkhauser und
Tiefgaragen sind z. B. Ausfiihrungsvarianten beschrieben, mit
denen man die Dauerhaftigkeit sicherstellen kann - aber bei
vielen Varianten eben mit erforderlicher Wartung und Riss-
behandlung. Ein vielversprechender Weg bei Beschichtungen
sind Entwicklungen sehr robuster und gleichzeitig rissiiber-
briickender Beschichtungssysteme.

Da gibt es ja schon einiges auf dem Markt ...

Sicherlich, doch diese Systeme haben natiirlich auch ihren
Preis. Als sehr dauerhaft haben sich Abdichtungen mit Asphalt
herausgestellt. Bei denen ist die Notwendigkeit einer Wartung
weniger gegeben, aber in der Herstellung sind sie nicht gerade
billig. Gerade bei hohen riickseitigen Wasserdriicken, die wir
bei WU-Bauteilen im Grundwasser haben, kommen einige
Beschichtungs- und Abdichtungssysteme an ihre Grenzen.

Und andere Losungen?

Ein anderer Ansatz ist es, die Stahlbetonkonstruktion selbst
robuster zu machen. Beispiele sind hier eine hohe Beton-
deckung und Betone mit hohem Chlorideindringwiderstand.
Beides erhoht den Zeitraum, bis Chloride in schiadigender Kon-
zentration am Betonstahl sind. Hier haben schon unsere 20131
veroffentlichten Untersuchungen aus Labor und Praxis gezeigt,
dass eine solche Bauweise durchaus eine Dauerhaftigkeit von
50 Jahren und mehr sicherstellen kann - bei Bodenplatten von
Tiefgaragen ohne Beschichtung! Den Chlorideindringwider-
stand kann man durch die Zugabe von Flugasche oder Hoch-

1 https://doi.org/10.1002/best.201200028
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ofenzemente erhohen - und hier stellt sich aktuell die Frage,
wie zukunftsfiahig dieser Ansatz sein kann.

Weil durch den Kohleausstieg die Verfiigbarkeit von Flugasche
in Zukunft nicht mehr gegeben ist?

Richtig. Auch iibersteigt der Bedarf von Hochofenzementen
schon jetzt das Angebot. Aber man kann Stahlbetonkonstruktio-
nen auch auf einen anderen Weg robuster machen: indem man
nichtrostende Stidhle verwendet, bei denen auch hohe Chlorid-
gehalte keine Korrosion auslosen. Dieser Weg ist im DBV-Merk-
blatt seit 2018 explizit als Alternative zu Beschichtungen, Ab-
dichtungen oder chloriddichten Betonen genannt. Somit kon-
nen bekannte nichtrostende Stdhle wie der 1.4571, besser
bekannt unter dem Namen V4A, ohne weitere Schutzmalinah-
men eingesetzt werden. Dann miissen nur noch Trennrisse
verschlossen werden - ein sehr charmanter Weg hinsichtlich
Dauerhaftigkeit und Wartungsfreundlichkeit!

Schreckt da nicht eventuell der hohe Preis viele Planer und
Bauherren ab?

Nicht unbedingt, denn man braucht hdufig gar nicht diese sehr
teuren nichtrostenden Betonstdhle mit sehr hohen Legierungs-
gehalten. Fiir viele Anwendungen sind auch korrosionsarme
Stidhle mit geringeren Legierungsgehalten und deutlich giinstige-
ren Kosten sicher einsetzbar. Das zeigen Untersuchungen u.a.
an unsere Hochschule und Erfahrungen aus der Praxis.

Um was fiir ein Produkt oder welchen Stahl handelt es sich
denn hierbei und welche Méglichkeiten ergeben sich mit diesem
Produkt?

Es ist ein Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4003, der als Top12
von der Fa. Steeltec aus der Schweiz entwickelt und vertrieben
wird. Er hat 12% Chrom-Anteil, ist also wirtschaftlich. Zahl-
reiche Labor- und Bauwerksuntersuchungen? belegen, dass der
kritische korrosionsauslosende Chloridgehalt des Top12 je nach
Untersuchungsmethode zwischen 2,6 % und 4,9% M.-% Cl/z.
betrégt. Er ist damit deutlich hoher, als der kritische Chlorid-
gehalt von herkémmlichen Bewehrungsstahl. Auch im Rissbe-
reich wurde ein signifikant hoherer kritischer Chloridgehalt
beim Top12 festgestellt.

Das erlaubt, durch selektiven Einsatz des Top12 in mit Chlori-
den hochbelasteten Bereichen bei bestimmten Bauteilen auf

Beschichtung zu verzichten. Als vielversprechend sehe ich den
Finsatz bei gepflasterten Tiefgaragen — durch die hohe Chlorid-
belastung bei Stahlbetonbauteilen unter dem Pflasterbelag wer-

2 DOI: 10.1002/maco0.202112609

OK Pflaster 100% — B OK Pflaster

Arbeitsfuge 90% —
Fundamentoberseite  80% —
709% —

Pflaster

60% —

50% —

Anteil in %

40% —
30%

20%

0 >0,2%

Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit von Stiitzen oder Fundamenten missen zuséatzliche MalRnahmen

ergriffen werden (z.B. wasserbesténdige OS-Systeme oder nichtrostende Bewehrung)!

'c.hD F. Backer: Neue zum Schutz von Bauteilen unter

>0,5%

Baton- und

den heute iiblicherweise Fundamente, Zerrbalken und Wand-
und Stiitzenfiie abgedichtet.

Und auf diese Abdichtung kann bei lokalem Einsatz des Top12
verzichtet werden?

Ganz genau! Auerdem kommt es noch zu entsprechenden
Vorteilen im Bauablauf. Perspektivisch kann bei kluger An-
wendung der Entwurfsgrundsétze a und ¢ der Top12 auch in
Rampen und befahrbaren Tiefgaragenbodenplatten eingesetzt
werden - bei Verzicht auf Beschichtung. (Bild 1)

»Nichtrostend“ und , kostengiinstig®, ist das nicht in den Augen
vieler Planer in Sachen Bewehrung ein Widerspruch in sich
selbst?

Da haben Sie recht! Planer verbinden mit nichtrostendem Stahl
deutlich hohere Preise als mit Schwarzstahl, teilweise um bis zu
Faktor 10. Das war in der Vergangenheit auch richtig, als fast
ausschlieflich hohe Stahlgiiten wie 1.4571 (V4A) und 1.4301
(V2A) als Bewehrungsstahl verfiigbar waren. Diese Qualitdten
zeichnen sich durch einen hohen Anteil an Nickel aus. Der
macht diese Stdhle sehr teuer. Durch die Einfiihrung neuer
Stahlgiiten, wie die sogenannten Duplexstéhle oder jetzt Top12
als ferritischen nichtrostenden Stahl sind die Kosten deutlich
nach unten gegangen. So liegen die Kosten von Top12 verlegt
im Bauwerk nur noch ca. um den Faktor 4 hoher verglichen mit
B500B.

Klingt ein um den Faktor 4 héherer Preis denn so attraktiv?
Schon, wenn man dabei zwei Punkte beriicksichtigt: Durch den
selektiven Einsatz an besonders exponierten Bauteilen sind die
verbauten Stahlmengen héufig sehr iiberschaubar. Auflerdem
kommt im Parkhaus hinzu, dass je nach Anwendung mit Top12
entweder teilweise oder komplett auf eine Beschichtung verzich-
tet werden kann. So verschieben sich die Kosten einfach von
der Beschichtung zum Betonstahl hin.

Eigene Untersuchungen an der Hochschule und ein Gutachten
vom Biiro Schiell Gehlen Sodeikat belegen, dass je nach An-
wendung im Parkhaus die Verwendung von Top12 schon heute
giinstiger oder zumindest preisneutral im Vergleich zur Stan-
dardbauweise mit Beschichtung sein kann.

Konnen Sie den Punkt der selektiven Bauweise noch genauer
beleuchten?

Gerne. Ein Vorteil des Top12 ist, dass im Beton bei Kontakt zu
herkommlicher Bewehrung keine Kontaktkorrosion stattfindet.
So kann man den Top12 genau an den Stellen einsetzen,

wo das unbeschichtete Stahlbetonbauteil nicht robust genug ist.

W Arbeitsfuge B Fundamentoberseite

Chloridbelastung an OK Pflaster:
e » 65% > 0,5 M.-%/z
» 42% > 1,0 M.-%/z

>1,0% >1,5% >20%

Chloridgehalte in M.-%/z

Bild1 Praxisuntersuchun-
gen an unbeschichte-
ten Stahlbetonbau-

teilen gepflasterter

113 (2018), Heft 10 Tiefgaragen
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Als Beispiel kénnen Sie bei einer Stahlbetonstiitze mit Chlorid-
belastung am StiitzenfuR nur den unteren Bereich mit Top12
bewehren und den oberen Bereich mit Schwarzstahl. So kon-
nen Sie ganz bewusst einzelne Bereiche Ihrer Konstruktion
robuster machen, z. B. bei Verdunstungsrinnen, Bereichen er-
hohter Rissgefdhrdung, Konsolen usw. Aber auch da, wo bei
Schwarzstahl eine zu hohe Betondeckung gefordert wird — denn
Sie kénnen auch die Betondeckung reduzieren, z. B. von

Cmin = 40 mm bei XD3 auf c,;, = 30 mm - Stichwort: Ver-
dunstungsrinnen.

Durch diesen selektiven Einsatz des Top12 sind die Stahl-
mengen, wie gesagt, hdufig gering. Und so ist der Einsatz schon
bei der Herstellung wirtschaftlich. Uber den Lebenszyklus wird
die Bilanz dann natiirlich noch besser. (Bilder 2 + 3)

Wie kann das sein?

Naja, wie angedeutet, sind ja viele Beschichtungen nicht hin-
reichend dauerhaft, gerade wenn sie rissiiberbriickend sind.
Diese Rissiiberbriickungsfihigkeit erreichen viele Systeme durch
weiche Schichten. Die sind dann aber entsprechend verschleil3-
empfindlich. Damit kommen wir gerade bei stark frequentierten
Parkhédusern und hier im Rampen- oder Kurvenbereich zu einer
nicht hinreichenden Lebensdauer der Beschichtungen. Die
defekten Beschichtungen miissen durch z.B. Frisen entfernt,
das Frésgut teilweise teuer entsorgt und die Beschichtung neu
aufgebracht werden.

Mit der Folge hoher Kosten ...

... und Nutzungsausfillen, klar! Bei starren Beschichtungen ist
die Dauerhaftigkeit durch den héheren Verschleifwiderstand
zwar deutlich hoher, aber hier kommt héufig das Problem der
unzureichenden Rissbegleitung hinzu. Das macht dann in der
Praxis oftmals eine aufwéndige Stahlbetoninstandsetzung mit
Abtrag des chloridbelasteten Betons im Rissbereich erforderlich.
Nachhaltig geht anders ...

Dagegen kann bei klugem Einsatz von korrosionsarmer
Bewehrung auf die Beschichtung verzichtet werden und den-
noch eine Lebensdauer von 50 Jahren und mehr sichergestellt
werden.

Wie Sie gerade gesagt haben, kommen wir tiber die Lebens-
zykluskosten auch zum Thema Nachhaltigkeit. - Die Wiener
Germanistin Eva Horn sieht im Thema Nachhaltigkeit eine
gewisse Krux. Sie impliziere ,,immer so ein bisschen, dass die

z.B. OS 5b

Bild 2

Bewehrungskorrosion und Instandsetzungsmanahme an einem
StiitzenfuB infolge Chlorideinwirkung

Dinge méglichst nachhaltig so bleiben kénnen, wie sie sind.“
Wie begegnen Sie dem Einwand in Sachen Beton und Nach-
haltigkeit?

Da spricht mir Frau Horn aus dem Herzen: der Begriff ,,Nach-
haltigkeit“ wird so hdufig fiir Greenwashing missbraucht, dass
er auf dem Weg zu einem Unwort ist. Denn Greenwashing gibt
nur vor, dass ein Produkt oder eine Bauweise nachhaltig ist -
und h&ufig mit dem Antrieb, dass die Dinge so bleiben, wie sie
sind ...

... und sie sind eben hdufig nicht gut.

Genau! Nachhaltigkeit bedeutet hier dagegen, dass wir mit
moglichst wenigen Ressourcen moglichst dauerhaft bauen.
Dafiir brauchen wir gute Produkte und kluge Planer:innen. Und
den Ressourceneinsatz diirfen wir natiirlich nicht nur bei der
Herstellung betrachten, sondern auch wéhrend der gesamten
Nutzungsdauer und insbesondere auch beim Riickbau. Gerade
bei letzterem hat eine beschichtungsfreie Bauweise enorme
Vorteile bei der Wiederverwendung der Baumaterialen - Stich-
wort urban mining, also die gebaute Stadt als Ressource fiir
zukiinftige Baustoffe.

Gibt es denn neben den zu erwartenden wirtschaftlichen und
okologischen Vorteilen weitere Aspekte, die fiir die Verwendung
von Top12 sprechen?

Ich gehe davon aus, dass er bei Wegfall von Flugasche und
Hochofenzementen in Zukunft ein wichtiger Baustein sein wird,
die Dauerhaftigkeit von unbeschichteten Stahlbetonbauteilen
sicherzustellen. Und natiirlich ist es ein wichtiger Aspekt, dass
das Bauwerk robuster wird.

B500B
l Ubergreifungssto’
Top12
min. 500 mm min. 500 mm
uber OK Pflaster Uber OK Pflaster

Top12
B500B

Schematische Darstellung des
Chlorideintrags unter Pflasterbeldgen
nach Dauberschmidt

Ubliche Ausfithrung mit einem vollflichigen
0S-System nach DBV-Merkblatt ,,Parkhduser
und Tiefgaragen*

Top12-Ausfiihrungsvariante ohne
Oberflachenschutzsystem

Bild3 Standardausfiihrungsvariante vs. Top12-Variante bei gepflasterten Parkflichen
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Miinchen)

(Quelle: Prof. C. Dauberschmidt, Hochschule
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Der Klassiker ,,mangelnde Ausfiihrungsqualitdt*?

Exakt! Wir konnen ja aber auch diinner bauen, da die Beton-
deckung reduziert werden kann. Dies wird auch die Moglich-
keiten von Fertigteilherstellern erweitern - erste Ideen werden
hier gerade mit BFT von Rohrdorfer weiterentwickelt.

Sie sind an der Hochschule Miinchen auch im Bereich der
Materialforschung titig. Wohin geht die Reise in Sachen Beton,
welche Rolle werden etwa Sensoren im Beton und der 3-Druck
auch fiir Top12 spielen?

Das Drucken von Beton wird das Bauen sicherlich revolutionie-
ren. Und bei diinnwandigen Bauteilen, die ja dabei anzustreben
sind, braucht man halt auch eine hinsichtlich Carbonatisierung
korrosionsarme Bewehrung mit hoher Brandwiderstandsdauer

- da wird der Top12 bestimmt ein wichtiger Baustein bei der
Bewehrung von gedruckten Bauwerken sein.

Und dhnlich wie beim Maschinenbau (denken Sie an unsere mit
Sensoren vollgestopften Autos) werden wir auch beim Bauen
deutlich mehr Sensoren verwenden, die uns jederzeit iiber den
Zustand des Bauwerks informieren. Das wird hoffentlich die
Einsicht befordern, dass nachhaltiges Bauen mit den richtigen
Baustoffen der richtige Weg ist — und auch dabei sehe ich fiir
den Top12 eine wichtige Rolle.

Herr Dauberschmidt, haben Sie Dank fiir dieses Gesprdch.

www.steelforconstruction.com
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